
ML ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO TARIFFA DOGANALE
article description customs code

PT

COMPOSIZIONE COSTRUZIONE
composition 253 construction

ALTEZZA cm CARTELLA COLORE PESO g/ml PESO g/mq
width cm colour card weight g/ml weight g/sm

140 8371/5 189,79 135,5

ORDITO: n° fili/cm titolo composizione
warp: ends/cm count composition

84DTX CUPRO 100%

TRAMA: n° inserzioni/cm titolo composizione
weft: picks/cm count composition

76/2NM LANA100%

titolo composizione
count composition
90/2DTX CUPRO 100%

titolo composizione
count composition

titolo composizione
count composition

titolo composizione
count composition

TINTURA: tinto in filo con coloranti reattivi conformi alla legge tedesca 1670/94 e successive modifiche
deying
FINISSAGGIO: contenuto formaldeide rilasciata < 75 ppm - libera < 75 ppm
finishing
SOLIDITÀ E REQUISITI TECNICI (UNI 7633/87)
fastness and performance standards

SFREGAMENTO A SECCO 3/4
dry rubbing
SUDORE ACIDO 3/4
acid perspiration
SUDORE BASICO 3/4
alkali perspiration
LAVAGGIO A SECCO 3/4
dry cleaning

S.D.C. MULTIFIBRE degrad. # acetato - cotone - PAA - PES - acrilica - lana
RESTRINGIMENTO AL VAPORE (HOFFMAN): ordito 2,5% trama 3%
steam stability (shrinkage) warp weft
TOLLERANZE: ALTEZZA ± 2 cm SIMBOLI DI MANUTENZIONE
tolerance width care symbols

SOLIDITÀ 1/2 grado
fastness
PROVE FISICHE 10%
phisical test

Other testing methods are not recognized unless prior request and verification

22/02/2021
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DESCRIZIONE TECNICA DEL TESSUTO
technical description of fabric

8371   05 B0 JACQ. 8371 51122000

JACQUARDCUPRO 60% LANA 40%

52

ALTRI METODI DI PROVA NON SONO RICONOSCIUTI SE NON PREVIA RICHIESTA E VERIFICA


